
Prtlfung der Spannungsrissbildung im
Biegeversuch an PLEXIGLAS@ Produkten

Prüfprotokoll-t'l r. 111011 ersterft am 11.02.2011

ProduKbezeichnung: Ottoseal S 10
Herstellerfirma: Hermann Otto GmbH, Krankenhaussf. 14, 83413 Fridolfing
Anwendung als: Konstruktione l(eb' und Dichtstoff
Besonderheiten: bansparent
Zusammensetzung: OximvemeEender 1 K- Silikon-Kleb- und Dichtstoff
Erhalten von: Hermann Otto GmbH, Krankenhausst. 14,83413 Fridolfing
Sachbearbeiter: Hen Rothermel Püfer: RoD ami 04.02.2911
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Die Wiedergabe, Veröffentlichung
oder Vervielfältigung dieses
Prüfprotokolls ist nur als Ganzes
(Vorder- und Rückseite) und in
mindestens gleicher Größe
(DlN A4) gestattet.
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Ergebnis :
Das oben genannte Produkt verursacit b€im Auftrag auf spannungsbehaftetes PLEXIGLAS@
Spannungsrissbildung. Nach Auftrag dieses Produktes auf spannungsfreies PLEXIGLAS@,
einer Aushärtezeit von 24 h und anschließender Belastung, ist nach der Prüfzeit an
PLEXIGLAS@ keine Schädigung festarslellen. Nach unseren Erfahrungen dürfte das
ausgehärtete Produkt keine Schädigung an PLEXIGLAS@ verursachen.

Das Ergebnis ist nur in Zusammenhang mit umseitigen Beurteilungskriterien und Hinweisen zu bewerten.



I ) Beurteilungskriterien

Die mii dem genannten ProduK durchgeführten Kurzzeitprüfungen

. beziehen sich nur auf das geprtifte Muster,

. können Veränderungen in der ZusammenseEung unterschiedlicher Herstellungs-Chargen nicht
erfassen,

. betreffen nicht sein Langzeitverhalten, das durch verschiedene Einflüsse wie Alterung, ZerseEung,
Bewitterung, lokale thermische Aufteizung, z.B. durch schwarze Profile, unter Umständen sehr slark
verändert wird.

AbschäEungen zum Materialverhalten unter Anwendungsbedingungen sind mit dem
Lieferanten abzuklären.

Langjährige Erfahrungen haben gezeigt, dass Produkte, die bei 24 Stunden Prülzeit Grenzspannungen
ou, n"-> 15 MPa (beiT = 50'C) und > 25 MPa (beiT = 23 "C) ergeben, im praKiscfien Einsatz unter
Beachtung obiger Einschränkungen keine Spannungsrissbildung am unlersuchten Material
verursachen, wenn die ftlr dieses Material gültigen Anwendungsvorschriften eingehaften werden.
Um eine ausreichende Sicherheit gegenüber Produktionsschwankungen und äußeren Einflüssen zu
haben, sollte der Gren=pannungs-Wert möglichst weit über 15 MPa bad. 25 MPa liegen.

Bei positiver Beurteilung an PLEXIGLASD XT kann davqn ausgegargen werden, dass dies auch für
Teile aus PLEXIGLAS' SP (SteoDlatten). PLEXIGLAS- WP (WellDlatten). PLEXIGLAS RESISf
(schlaszäh), PLExtGLASe cö, p['extoLÄso splecEL xT und PLEXIGLAS@ GS GERECKT gift.

2) Prütuedingungen

Einseitig waagerecht eingespannte Biegestäbe werden auf der Oberseite mit dem Prtifrnedium
beschichtei und an ihrem freien Ende so belaslet dass maximale Biegespannungen ob. nax bis zu 30
MPa entstehen. Nach einer Pnifdauer bis zu 24 Stunden bei Temperaturen bis 50 'C wird festgestelll,
bis zu welcher Biegespannung or ss* ("Grenzspannung') Risse am Prüfstab entstanden sind.

3) Einwirkung (der geprlifien Substanz)

a : Auftrag des angelieferten Produktes auf unbelastete Prufstäbe, Belastung sofort anschließend.
b : Aufrrag des angelieferten Produkles auf unbelastete Prüfstäbe, Belastung nach 15 Minuten.
c : Auftrag des angelieferten Produkles auf unbelastete Prüfstäbe, Belastung nach 24 Stunden.
d : Auftrag des angelieferten ProduKes auf belastete Prüfstäbe.
e und f : Einwirkung wird bei Bedarf auf der Vorderseite erläuterl.

Wichtiq! Bifte beachten!

Die Angaben im Prüfprotokoll beruhen auf unseren Erfahrungen und sollten dem Hersteller bzw.
Anwender Hilfestellung bei der Auswahl werkstoffgerechter Materialien geb€n, sie können seine
eigene Prüfpflicht jedoch nicht erseEen. Da Veränderungen der Produktrusammenserung, z. B.
beider Herstellung, nach Bewitterung oder Alterung, ebenso wie die Anwendungsbedingungen
außerhalb unserer Kontrolle liegen, können {rnsere Angaben eine Verbindlichkeit nicht
begründen. Die Geltendmachung von Schadensansprüchen ist, soweit gesetslich nicht
unzulässig, ausgeschlossen.


